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Clientes Galvanizados Turno

06-06-2013Fecha:

Zinc

N° Vigas Cargadas

Doble Inmersion

N° Inmersiones 
Horno

Altura Final

altura Inicial

N° de Lote

Kilogramos

115N° Prg.  :

0

0

0

0

0

0

Altura Intermedia

1Control :

0

Asis. Descolg. Inspector

sup Turno Enc. Horno

Turno MAÑANA Enc. Colgado Gas 0

Aluminio 0 Kg        Cloruro de amoniaco 0 Kg.

Plomo 0 Kg                         Sal Flux 0 Kg.

Estaño 0 Kg               Cloruro de Zinc 0 Kg.

Tierra 0 Kg            Acido Clorihidrico 0 Kg.

Mate 0 Kg               Desengrasante 0 Kg.

115 GYMSA TAPAS CURVAS DE DIF 
MEDIDAS

41 65 18

115 GYMSA BPC RAN DE 
100X50X1.5X3000

2 12 18

115 PROVIAL SA EXTENSION PORTICO EN 
ANGULO

2 171 25

115 GYMSA TAPAS DE 
100X15X1.5X3000

2 8 18

115 NEXPOL METAL TUBO DE 2700 6 169 22

115 CARLOS RIVERA BARRA OJO DE 3/4X2400 343 1471 22

115 GYMSA TAPAS RECTAS 400 X 15 X 
1.2 X 3000

11 149 18

115 GYMSA BPC LISA 100 X 100 X 
3000

20 180 18

115 PORTACONDUCTORE EPC DE 500X100X3000 10 165 6

115 PORTACONDUCTORE EPC DE 300X100X3000 9 126 6

115 GYMSA EPC 200X100X2X3000 50 448 14

115 PORTACONDUCTORE TAPAS DE 300X3000 3 31 6

115 PRODALAM BASTIDOR DE 1.80X2500 2 113 8

115 ACEROCIVIL CELOCIA EN CANAL 
100X50X500X1000

4 112 14

115 PORTACONDUCTORE EPC DE 400X100X3000 
C/TAPA

8 136 6

115 LUIS OVALLE POSTE 100X100X2473 
C/PLACA

2 37 8

Cantidad 515 3393

Prog. Cliente Material Cantidad Peso Kg. N° Viga Observacion
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